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de borde subtriangular y cuello indicado. DB: 123mm. Pasta monocroma, ana-
ranjada, con desgrasantes finos y escasos. Superficies anaranjadas, la interior se 
encuentra alisada y la exterior lleva tratamiento típico. Decoración exterior, pinta-
da, geométrica monocroma, de color marrón rojizo. 

Muestra n° 2 (n° mv. CAS/B6-9/1 .3.8): Fragmento de caliciforme de perfil 
en "s" y borde saliente. DB: 186 mm. Pasta alternante marrón/naranja/marrón, 
con desgrasantes finos y escasos. Superficies beiges, alisadas. Decoración exte-
rior pintada, geométrica monocroma, marrón achocolatado. 

Muestran` 3 (n° mv. CAS/B7-2/1 .3.1): Fragmento de tinaja con hombro 
de borde engrosado. DB: 250 mm. Pasta bícronia, gris clara/naranja, sin desgra-
santes visibles. Superficies de color anaranjado, la interior con escobillado y la 
exterior con tratamiento típico. Decoración interior y exterior pintada, geométrica 
monocroma, de color burdeos. 

Muestra n° 4 (n° mv. CAS/Z8-3/1 .3.2): Plato con borde sin diferenciar, en 
casquete. DB: 220 mm. Pasta de cocción alternante naranja/grisácea/naranja, con 
desgrasantes finos y escasos. Superficies anaranjadas y alisadas. Decoración pin-
tada, interior y exterior,geométrica monocroma de color marrón medio. 

Muestran? 5 (n° mv. CAS/C5-2/1.3.13): Fragmento de tinaja sin hombro, 
con cuello destacado y borde subtriangular. DB: 272 mm. Pasta monócroma par-
duzca, con desgrasantes pequeños en frecuencia media. Superficie interior par-
duzca y exterior castaña, ambas alisadas. Decoración pintada en el exterior, geo-
métrica monocroma de color rojizo. 

Muestran? 6 (n° mv. CAS/C5-1 2/1.3.14): Fragmento de lebes con borde 
ligeramente moldurado. DB: 524 mm. Pasta de cocción alternante naranja/grisá-
cea/naranja, con desgrasantes pequeños en frecuencia media. Superficies casta-
ñas, ambas con espatulado. Decoración exterior pintada, geométrica monocro-
ma, rojo vinoso. 

Muestran?- 7 (n° mv. CAS/C5-12/1.3.12): Fragmento de lebes, de borde 
ligeramente moldurado. Pasta bícroma grisácea/marrón oscura, con desgrasantes 
pequeños en frecuencia media. Superficies de color crema, la interior presenta 
espatulado y la exterior tratamiento típico. Decoración exterior pintada, geomé-
trica monocroma, de color marrón medio. 

Muestra n° 8 (n° mv. CAS/C5-12/1.3.19): Fragmento de tinaja sin hombro, 
con cuello indicado y borde engrosado. DB: 220 mm. Pasta monócroma marrón 
con desgrasantes pequeños abundantes. Superficies de color beige, alisadas. 
Decoración exterior pintada, geométrica monocroma, marrón. 

Muestra n° 9 (n° mv. CAS/C5-1 2/1.3.13): Fragmento de lebes de borde 
moldurado. DB: 230 mm. Pasta de cocción alternante naranja/gris/naranja, con 
desgrasantes finos y escasos. Superficies anaranjadas y alisadas. Decoración exte-
rior pintada, geométrica monocroma, rojo vinoso. 

Muestra n° 10 (n° mv. CAS/C5-12/1.3.18): Fragmento de tinajilla sin hom-
bro, con cuello indicado y borde moldurado. DB: 142 mm. Pasta bícroma gris 
claro/crema, con desgrasantes finos en frecuencia media. Superficies de color 
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